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Dieser Leitfaden bietet eine

Ubersicht iiber alle Punkte, die fiir
eine sachgemife Beurteilung beachtet
werden miissen.

Leitfaden zu einer
ersten Begutachtung von
Hallentragwerken aus Holz

Beim Durchlesen ist leicht festzustellen, Als Arbeitsinstrument gedacht ist der Leit-
dass ein mit dem Holzbau wenig Vertrauter faden jedoch fiir Tragwerksplaner,

mit der Begutachtung iiberfordert ware. die nicht regelmaRig mit der Begutachtung
Und doch ist der Uberblick iiber das, was von Holztragwerken zu tun haben.

gepriift, in Augenschein genommen und Werden Schaden vermutet, was mit Hilfe

gemessen werden muss, auch fiir diejenigen  des Leitfadens plausibel angenommen -
Nicht-Fachleute niitzlich, die fiir die Qualitdt giinstigstenfalls auch ausgeschlossen werden
eines Holztragwerks verantwortlich sind. kann, muss ein Fachmann zu Rate gezogen
Sie konnen den Leitfaden wie eine Checkliste werden, der mit Schaden an Holztragwerken
nutzen, um sich dariiber zu informieren, was  und ihrer Behebung vertraut ist.
zu tun ist und durch wen.

Damit sind insbesondere Verantwort-
liche in den kommunalen Baudamtern
oder in Bauaufsichtsbehdrden, aber auch
Eigner bzw. Betreiber angesprochen.
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1. Unterlagen zum Tragwerk sichten
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Der Bau eines Tragwerks beginnt mit Im Einzelnen sollte gepriift werden:
der regelkonformen Planung, darauf

folgt eine den Konstruktionsunterlagen - Statische Berechnung auf Plausibilitat

entsprechende Ausfiihrung. : Ausfﬁhrurzgspléne '
Die Planungs- und Bauphase ist - Verlegepldne der Dacheindeckung
- Priifberichte

somit die erste magliche Quelle fiir

spitere Qualititsmingel. - Ubereinstimmungsnachweise

- Ubereinstimmung der wesentlichen
Bauteile mit Normen und Zulassungen

- Vorliegen einer Sonderkonstruktion,
fiir die eine Zustimmung im Einzelfall
erforderlich ist

2. Nutzung des Gebdudes bestimmen

- Uberpriifung, ob Zustimmung

erteilt wurde

- Ubereinstimmung des Tragwerks

mit den Konstruktionsunterlagen

- Montageinformationen,

z.B. damalige Wetterbedingungen

- ggf. Daten fiir die Verklebung

im Leimbuch der Holzbaufirma
nachsehen

Die Konstruktion eines Gebaudes ist auch Deshalb sollten die folgenden Punkte geklart werden:

abhangig von der beabsichtigten Nutzung
und den dabei herrschenden klimatischen
Bedingungen. In beheizten Hallen wie
Sport- oder Produktionshallen ist z.B.
eine geringere Holzfeuchte zu erwarten
als in unbeheizten Lagerhallen. Auch die
geografische Lage spielt eine Rolle.

- Nutzung des Gebdudes

- Zuordnung zu einer Nutzungsklasse,
dies im Hinblick auf die klimatischen
Beanspruchungen im Gebdude

3. Bauliche Veranderungen feststellen

- Angenommene Einwirkungen wie

Eigengewicht und Nutzlasten,
dies im Hinblick auf die Nutzung
des Gebdudes

- Umnutzung des Gebdudes wahrend

der Nutzungsdauer

Verdnderungen gegeniiber der urspriing- Darauf ist vor allem zu achten:
lichen Konstruktion kénnen mittel-

und langfristig zu Schaden fiihren,
wenn sie nicht ordnungsgemaR an das
Tragwerk angepasst wurden.

- Planung und aktuellen Stand
vergleichen

- Anderungen wie z.B. Griindach,
andere Heizung, Liiftung oder Warme-
ddammung

4. Geometrie des Bauwerks iiberpriifen

- Nachtragliches SchlieBen

vormals offener Gebdude

- Nachtrdgliche Durchbriiche
- Nachtrdglich angehdngte Lasten

Oft lassen sich bereits durch sorgfiltige Das sollte gepriift werden:
Priifung der Abmessungen Schwachen
lokalisieren. Sie ist deshalb bei der ersten
Begutachtung unabdingbar.

- Uberhdhungen und Verformungen
durch Inaugenscheinnahme
feststellen

- Ebenheit und Gradheit tiberpriifen

- Durchbiegungen und Verformungen
mit Lasermessgerat feststellen

- Nivellement der Punkte vornehmen,

in denen vertikale Malle genommen
wurden

- Verwodlbung eines Tragers mit

einer Richtlatte iiber Hohe und
Stich messen

- Schragstellung mit Richtlatte und

Wasserwaage priifen
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5. Handnahe Inaugenscheinnahme

Es gibt Schwachstellen oder auffallende
Verdnderungen, die aus unmittelbarer
Ndhe betrachtet werden miissen.

Ein Blick nach oben an die Konstruktion
reicht zur Beurteilung nicht aus.

6. Risse feststellen

Diese Punkte erfordern eine genaue Betrachtung:

- Wasserflecken:
— Deren Feuchtequelle ermitteln,
Zustand von Holz
und Verklebung priifen
- Feuchte in der Tiefe messen
- Entwasserung
- vorhandene und funktions-
fahige Begleitheizungen der
Abflussrohre
- beheizte Innenrinnen
- beheizte auRen liegende
Fallrohre
- Hohe der Gullys und Wasser-
ablaufverhalten
- Verstopfte Abflussrohre
- Notablaufe
- Laubfangkdrbe

- Korrosion von Metallteilen

- Verfarbungen

- Pilze

- Klanganderungen beim Abklopfen

des Holzes

- Oberflachenbehandlung bei

Bauteilen im Freien:

- Deren Wirksamkeit und Ein-
fluss auf den Feuchtehaushalt
abschatzen

- Feuchtegradient feststellen

Risse sind natiirlich in jedem Holz
vorhanden, sie entstehen durch das
Umgebungsklima. Risse diirfen allerdings
ein bestimmtes MaR nicht iibersteigen.
Die Beurteilung, wann das der Fall

ist, kann letztlich nur der Fachmann
vornehmen.

Rissaufnahme nach Tiefe, Breite, Lange, Anzahl, Verteilung:

- Rissenden mit Bleistift markieren

- Maximale Risstiefe mit einer 0,1 mm
dicken Fiihlerlehre messen

- Bei mehrals 90 mm Tiefe oder b/6
bzw. b/8 (je Seite) bei auf Querzug
beanspruchten Bauteilen sollte ein
Spezialist eingeschaltet werden.

7. Bauphysikalische Randbedingungen

- Angabe von Datum und Holzfeuchte

bei der Messung

- Holzfeuchte mit isolierten Ein-

schlagelektroden in ausreichender
Lange messen:
- Insbesondere an Fassaden-
ibergangen innen und aulRen
- An den Tief- und Hochpunkten
der Konstruktion
- Feuchteunterschiede im Bauteil

Es ist vor allem Feuchtigkeit, die an
Holztragwerken Schiaden verursachen kann.

Darum sind folgende Punkte besonders zu beachten:

- Luftdichtigkeit der Gebaudehiille

- Fassadenanschliisse

- Bauteilfeuchte

- Beliiftete Dacher mit Konvektion
von innen
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- Anschliisse der Dampfbremse
- Uberpriifung des Klimas im Geb&ude
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